
★PLE
第１２回 ＰＬＥ，ＰＡＳ

放射再結合：ＰＬ ， 非放射再結合：熱

→光吸収量に比例 ：ＰＬ，熱から光吸収量わかる

Photo Luminescence Excitation (PLE)
特定波長のPL強度の励起波長依存性
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→本来電子はいられない（ＤＯＳ＝０）
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電子とどまりやすい→励起されやすい

DAP再結合発光観測

Ex= Ec-Ev, ED-Ev で発光強度大励起光エネルギー



★PLE
第１２回 ＰＬＥ，ＰＡＳ

●測定系：ＰＬ観測系 と基本的に同じ

●相違点

励起波長の自動スキャン必要

励起光スペクトルに輝線がない方がよい

後で励起スペクトルで割り算

光学フィルター異なる

励起側：全励起波長透過

観測側：励起波長に注意



★PAS
第１２回 ＰＬＥ，ＰＡＳ

光吸収→非放射再結合＝格子振動＝熱

断続光を試料に照射→試料に接する空気の断熱膨張・収縮

→疎密波＝音発生

音量∝光吸収量（非放射再結合量）

光音響分光法：Photoacousto Spectroscopy (PAS)



★RG理論
第１２回 ＰＬＥ，ＰＡＳ

光吸収＋発熱 → 光吸収＆熱拡散方程式で記述可能
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熱拡散率i (cm2/s), 試料台b, 空気g, サンプルs
セル内の温度（熱量）（ºC），光吸収係数(cm-1)
入射光強度I0(W/cm2), 熱伝導度ki(cal/cm･sºC) 
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